Egy tengely d = 65 mm atmérdji, reteszhornyot tartalmazéd keresztmetszetét My = 1500 Nm
tiszta lengd hajlitd nyomaték és M; = 2500 Nm alland6 csavaré nyomaték terheli. A tengely
anyaga 42CrMo4, melyre a 16 mm méretii probatesten megéllapitott anyagjellemzdék a
kovetkezok: folyashatar 900 MPa, tiszta leng6 kifaradasi hatar hajlitasra 550 MPa, tiszta liikteto
kifaradasi hatar hajlitdsra 855 MPa. A probatest és az alkatrész kozotti eltéréseket kifejezd
tényezOk ismertek: horonytényezd K = 3; mérettényezd Kq = 0,85; érdességi tényezd Kra =
0,86.

Hatarozza meg: az amplitudd fesziiltséget, a modositott amplitudd fesziiltséget, a
kozépfesziiltséget, az egyenértékii kozépfesziiltséget és a kifaradas elleni biztonsdgot Haigh-
diagram alapjan!
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