
Egy gépalkatrész időben fázisban változó, szinuszos lefolyású hajlító és csavaró 
igénybevételnek van kitéve, melyek mindegyike tiszta lengő igénybevétel. A veszélyes 
keresztmetszetben ismert a maximális hajlító feszültség: 200 N/mm2 és a maximális csavaró 
feszültség: 116 N/mm2. A gépalkatrész anyaga acél, melyre a tiszta lengő igénybevételek 
kifáradási határai adottak: hajlításra 392 N/mm2 csavarásra 245 N/mm2. 
a.) Ábrázolja a feszültségek változását az idő függvényében! 
b.) Ábrázolja a kifáradási határgörbét és értelmezze az ábra alapján a biztonsági tényezőt! 
c.) Határozza meg számítással a kifáradás elleni biztonsági tényezőt! 
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